
Ä-359

ТОЛЩИНА СЛОЯ

0,2   8 мм 

ТУ 23.64.10-002-23599235-2016 с изм. №1
ГОСТ 31387-2008, ГОСТ 31189-2015

При сплошном шпатлевании состав наносится широким 
металлическим шпателем. Рекомендуемая толщина слоя 
при однократном нанесении до 8 мм. Для получения 
более толстого слоя наносить шпатлевку в несколько 
приемов, давая предыдущему слою просохнуть б часов. 
Максимально допустимая толщина покрытия не более 10 
мм. При заделке стыков ГКЛ сначала наносится первый 
слой шпатлевки. Бумажная армирующая лента уклады-
вается на слой шпатлевки. Вдавливается шпателем. 
Выравнивающий слой наносится на высохший первый. 
После высыхания всех слоев стык шлифуется. Работы 
проводить при t выше + 5°С. 
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ТУ 23.64.10-002-23599235-2016 с изм. №1
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Водопотребность, л/кг сухой смеси 0,3 - 0,35

при нормальных условиях
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